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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem
Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

8 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist die Herstellung und Verwendung von Sikla Spannpratzen SPA 5P
mit Auflageplatten AU in den Typen M12 und M16 nach Anlage 1.

Die Spannpratzen werden fur Klemmverbindungen mit vorgespannten Schraubengarnituren
eingesetzt.

Die geklemmten Bauteile einschlie3lich aller Stirnplatten und Schraubengarnituren sind nicht
Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und missen mit den Angaben
in Abschnitt 3 separat nachgewiesen werden. Anwendungsbeispiele sind in den Anlagen
angegeben.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Sikla-Spannpratzen fir statische und
guasi-statische Einwirkungen.

2 Bestimmungen fir das Bauprodukt/die Bauprodukte

2.1. Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Abmessungen

Die Hauptabmessungen der Spannpratzen und der zugehdrigen Auflageplatten sind der
Anlage 1 zu entnehmen. Angaben zu den weiteren Abmessungen sind beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt.

2.1.2 Werkstoffe

Die Sikla Spannpratzen und die Auflageplatten werden aus Stahl S35532, Werkstoffnummer
1.0577 nach DIN EN 10025-2" gefertigt.

2.13 Korrosionsschutz
Die Sikla Spannpratzen und die Auflageplatten sind nach DIN EN ISO 14617 feuerverzinkt.
Fir den Korrosionsschutz der mit den Spannpratzen hergestellten Verbindungen gilt
DIN EN 1090-2°.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung
Die Spannpratzen und die Auflageplatten werden im Gesenk geschmiedet.

Soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist, gelten die Anforderungen von
DIN EN 1090-2°.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Produkte mussen korrosionsschutz- und werkstoffgerecht verpackt, transportiert und
gelagert werden.

DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen
fur unlegierte Baustahle

DIN EN ISO 1461:2009-10 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stuickverzinken) -
Anforderungen und Prifungen

DIN EN 1090-2:2011-10 Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fur die Ausfiihrung von Stahltragwerken

757290.17 1.14.4-116/17
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2.2.3 Kennzeichnung

Die Verpackung der Sikla Spannpratzen und Auflageplatte muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind. Jede Verpackung muss zusatzlich Angaben
zum Herstellwerk, zur Bezeichnung des Bauproduktes und zum Werkstoff enthalten.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
23.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Sikla Spannpratzen und Auflageplatten mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung
durch den Hersteller und werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Sikla
Spannpratze und Auflageplatte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

232 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
Mafnahmen einschliel3en.

Im Herstellwerk sind die Abmessungen der Sikla Spannpratzen und Auflageplatten durch
regelméafige Messungen zu prufen (vgl. auch Abschnitt 2.1.1).

Alle Sikla Spannpratzen und Auflageplatten sind durch Sichtprifung auf &ulRere Fehler zu
untersuchen.

Der Nachweis der in den Abschnitten 2.1.2.1 geforderten mechanischen Werkstoffeigen-
schaften der Schmiedeteile ist jeweils durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach
DIN EN 10204* zu erbringen.

Je 3000 Stick der gefertigten Bauteile, jedoch mindestens an 10 Bauteilen je Herstell-
Charge und Systemgrofl3e, ist ein Bauteilversuch entsprechend der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Traglastversuche durchzufuhren. Die Versuche sind bis
zum Plattdriicken durchzufiihren. Die Last bei Beginn des FlieRens muss aufgezeichnet
werden.

Jeder Einzelversuch muss die folgenden Kriterien erfillen:

- Tragfahigkeit: Der Tragfahigkeitswert ist beim DIBt hinterlegt.

- Duktilitat: Die Spannpratze darf vor dem vollstandigen Plattdriicken nicht versagen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts sowie des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
Art der Kontrolle oder Prifung

Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

Ergebnis der Kontrollen und der Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen

757290.17 1.14.4-116/17
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehtérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen durfen, nicht verwendet werden und sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

3 Bestimmungen fir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes

3.1 Bemessung
311 Allgemeines

Es gilt das in DIN EN 1990° in Verbindung mit dem Nationalen Anhang angegebene
Nachweiskonzept.

Fur die Bemessung der zu verbindenden Bauteile einschlielich evtl. vorhandener Grund-
oder Kopfplatten gelten die Normen der Normenreihe DIN EN 1993°, sofern im Folgenden
nichts anderes festgelegt ist.

3.1.2 Nachweis der Spannpratzen, Auflageplatten und Schraubengarnituren

Die Sikla Spannpratzen und Auflageplatten kénnen die folgenden, planméaRigen
Schraubenvorspannkréafte ohne weiteren Nachweis aufnehmen:

Fp.c.max = 32 KN fur Spannpratze SPA 5P M12
Fp.c.max = 54 KN fur Spannpratze SPA 5P M16

Fur die Schraubengarnituren nach Abschnitt 4.2 braucht fir diese Vorspannkréfte kein
Tragsicherheitsnachweis geflihrt zu werden.

3.1.3 Nachweis der geklemmten Bauteile

Die Tragsicherheitsnachweise fir die geklemmten Bauteile einschlielich aller Stirnplatten
und einschlie3lich der Klemmfuge sind durch die vorliegende Zulassung nicht erbracht und
missen separat gefuhrt werden. Dabei sind gegebenenfalls lokale Beanspruchungen an den
Auflagepunkten der Spannratzen, das Durchstanzen durch das mutterseitige Blech sowie
Plattenbeanspruchungen zu beriicksichtigen.

Die Beanspruchbarkeit von Tragerflanschen kann nach DIN EN 1993-6’, Gleichung 6.2
nachgewiesen werden.

Sofern in der Fuge zwischen den beiden geklemmten Bauteilen eine bestimmte Klemmkraft
aus der Spannpratzenvorspannung erzielt werden soll, ist die vorhandene Klemmkraft je
Spannpratze wie folgt zu ermitteln:

_ (Fpc—Fgeq) B

F =
Klemm A+B
5 DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung
6 DIN EN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
! DIN EN 1993-6:2010-12 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 6 Kranbahnen

757290.17 1.14.4-116/17
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mit Foc: Vorspannkraft in der Schraubengarnitur
Fieg: Bemessungswert einer ggf. einwirkenden Zugkraft
A, B: Abmessungen geman Anlage 2, Tabelle 1. Sie dirfen

konservativ abgeschéatzt werden, indem fir A der maximal
mdogliche und fir B der minimal moégliche Wert angenommen
wird.

Sofern die geklemmten Bauteile nicht eben sind (zum Beispiel geneigte Tragerflansche), ist
der Nachweis zu erbringen, dass sich die geklemmten Bauteile nicht gegeneinander
verschieben kénnen.

Die Aufnahme der zusatzlichen Biegebeanspruchung in den Tragerflanschen infolge der
durch die Klemmverbindung eingeleiteten Krafte senkrecht zu den Flanschen ist
nachzuweisen.

4 Bestimmungen fir die Ausfihrung

4.1 Allgemeines

Fir den Einbau der Sikla Spannpratzen und Auflageplatten, der Schraubengarnituren und
die zu verbindenden Bauteile gelten die Anforderungen nach DIN EN 1090-2°, sofern im
Folgenden nichts anderes angegeben ist.

4.2 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben

Es sind hochfeste, planmaRig vorspannbare Schraubengarnituren der Festigkeitsklasse 8.8
oder 10.9 nach DIN EN 14399-1% inklusive der zugehdrigen Scheiben nach
DIN EN 14399-5° bzw. 14399-6"° zu verwenden.

Fur die Spannpratze SPA 5P AU M12 sind Schraubengarnituren M12 zu verwenden, fir die
Spannpratze SPA 5P AU M16 sind Schraubengarnituren M16 zu verwenden. Insbesondere
bezlglich der Schraubenlange und der Anordnung von Scheiben sind die Regelungen nach
DIN EN 1090-23, Abs. 8.2 zu beachten. Fiur das Aufbringen der Vorspannung gilt das
Verfahren nach DIN EN 1090-2%, Abs. 8.5 oder. EN 1993-1-8/NA™ Tabellen NA.A.1 bis
NA.A.3.

Ein Spannpratzenset darf nur aus Spannpratzen, Auflageplatten und den
Schraubengarnituren mit dem selben Nenndurchmesser bestehen.

4.3 Bestimmungen fir den Einbau

Die im Abschnitt 2.1 genannten Bauteile durfen nur dann eingebaut werden, wenn die
Verpackung, der Beipackzettel oder der Lieferschein dieser Bauteile das U-Zeichen tragt.

Jedes Spannpratzen-Set ist vor dem Einbau auf einwandfreie Beschaffenheit zu Uberprtfen.
Beschadigte Teile sind von der Verwendung auszuschlie3en. Auch die Schraubengarnituren
dirfen keine Verformungen oder Beschadigungen des Gewindes sowie keine
Korrosionsschaden aufweisen.

Die Kontaktflachen einer Verbindung (Trager, Spannpratze, Auflageplatte) durfen nicht durch
0|, Fett oder anderweitig verunreinigt sein, wenn dadurch die Reibung verringert wird.

8 DIN EN 14399-1:2015-04: Hochfeste vorspannbare Garnituren fur Schraubverbindungen im Metallbau -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
o DIN EN 14399-5:2015-04: Hochfeste vorspannbare Garnituren fur Schraubverbindungen im Metallbau -
Teil 5: Flache Scheiben.
10 DIN EN 14399-6:2015-04: Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau -
Teil 6: Flache Scheiben mit Fase.
1 DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12: Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und

Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-8: Bemessung von Anschlussen.

757290.17 1.14.4-116/17
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Der Einbau der Sikla Spannpratzen darf nur von Betrieben durchgefuhrt werden, die die
dazu erforderliche Erfahrung haben. Andere Firmen dirfen die Sikla Spannpratzen mit
Auflageplatten nur dann einbauen, wenn fur eine Einweisung des Montagepersonals durch
auf diesem Gebiet erfahrenen Fachkréfte gesorgt ist. Unabhangig davon darf der Einbau nur
von Betrieben durchgefiinrt werden, die Uber ein giltiges Zertifikat nach DIN EN 1090-1*
verfligen, wobei die notwendige Ausfiihrungsklasse durch die Art der verwendeten Bauteile
bzw. der Tragkonstruktion bestimmt wird.

Die Anordnung aller Bauteile beim Zusammenbau muss Anlage 5 entsprechen.

Die Flachen der Klemmfuge missen planmaRig eben und parallel zueinander sein. Die
Dicken der geklemmten Bauteile miissen Anlage 5, Tabelle 1 entsprechen. Die geklemmten
Bauteile mussen aul3erdem eine geeignete Form und geeignete Abmessungen aufweisen,
so dass sowohl die Spannpratze mit allen finf Auflagerpunkten als auch die Unterlegscheibe
vollflachig aufliegen, aber nicht seitlich an anderweitige Bauteile anschlagen. Das
Durchgangsloch und dessen Randabstande im mutterseitig geklemmten Bauteil missen den
Grenzwerten fiir Rand- und Lochabsténde nach DIN EN 1993-1-8" Kapitel 3.5 entsprechen.

Die Anziehmomente der Schrauben sind gemaR DIN EN 1090-2° unter Beachtung der
zulassigen, planméaRigen Schraubenvorspannkréfte

Fp.c.max = 32 kN flr Spannpratze SPA 5P M12
Fp.c.max = 54 kN fir Spannpratze SPA 5P M16

zu ermitteln. Beim Anziehen ist darauf zu achten, dass keine plastischen Verformungen der
Spannpratzen auftreten (,Plattdricken®). Fir das Anziehen der Schrauben gelten im Ubrigen
die Vorgaben aus DIN EN 1090-2°,

Sofern die Spannpratzenverbindung eine bestimmte, aus statischer Sicht notwendige
Klemmkraft Ubertragen soll, ist das aufgebrachte Anziehmoment nach mindestens 24
Stunden zu Uberprifen und gegebenenfalls nachzuziehen. Dieses Vorgehen ist solange zu
wiederholen, bis sich das Anziehmoment nicht mehr verringert. Auch hierbei ist darauf zu
achten, dass keine plastischen Verformungen der Spannpratzen auftreten (,Plattdriicken®).

Eingebaute Sikla Spannpratzen und Auflageplatten muissen so zugéanglich sein, dass
jederzeit das Anziehmoment Uberprift werden kann.

5 Bestimmungen far Nutzung, Unterhalt, Wartung
Der fur den Zustand einer mit den Spannpratzenverbindungen hergestellten Konstruktion
bzw. baulichen Anlage Verantwortliche (oder ein von ihm Beauftragter) hat den Zustand der

Klemmverbindungen nach spéatestens 2 Jahren stichprobenartig durch Sichtprifung zu
Uberprufen.

12 DIN EN 1993-1-8:2010-12: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-8:
Bemessung von Anschliissen.
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Dabei sind die Verbindungen auf Korrosion sowie auf Risse an Schrauben, Spannpratzen
und Auflageplatten zu untersuchen. Zu kontrollieren sind auch eventuell aufgetretene
Verschiebungen/Verdrehungen der Verbindungen. Wirkt eine Querkraftbeanspruchung
Uberwiegend in eine Richtung und eine Querverschiebung ist konstruktiv —nicht
ausgeschlossen, muss durch regelmafRige Inspektion kontrolliert werden, dass keine
unzulassigen Querverschiebungen auftreten.

Bei Korrosionsschéden ist der Korrosionsschutz zu erneuern (siehe Abschnitt 2.1.3).
Beschéadigte Teile sind unverziiglich gegen neue auszutauschen.

Die mit dem Einbau der Spannpratzenverbindungen betraute Firma hat den fir die bauliche
Anlage Verantwortlichen auf diese Verpflichtung schriftlich hinzuweisen und eine Kopie
dieses Schreibens zu den Bauakten zu legen.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter

757290.17 1.14.4-116/17
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Sikla Spannpratze SPA 5P

Anlage 1
Hauptabmessungen der Spannpratzen und Auflageplatten
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Funktionsmafe
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i -~ Schraubengarnitur

L Auflageplatte AU M12/M16

Spannpratze SPA M12/M16

Geklemmte Bauteile = ——F ]
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i ! Durchgangsloch
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Tabelle 1
. SpannpratzenabmalRe _—
Sechskantschraube Klemmbereich K . . Bauteilbreite
(Klemmbereichsabhangig)
NenngroBe d Min Max A B C
9 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
M12 1 30 19,6 bis 17,1 30,7 bis 22,9 44
M16 4 40 24 bis 21,5 37,6 bis 24,5 49
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171 224
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Sikla Spannpratze SPA 5P
Anlage 2
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Aufbau einer Sikla Tragerklemmverbindung

1 Sechskantschraube"

2 Auflageplatte AU M12/M16

3 Spannpratze SPA 5P-M12/M16
4 Scheibe”

5 Sechskantmutter"

""" nach Abschnitt 4.2 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

“ 1

« 2

Spannpratze SPA 5P AU-M12 Spannpratze SPA 5P AU-M16
Spannpratze incl. Auflageplatte Spannpratze incl. Auflageplatte
fir M12 Schraubverbindung flir M16 Schraubverbindung
Sikla Spannpratze SPA 5P
Anlage 3

Anwendungsbeispiel flr Trageranschlisse
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Beispiel 1 Beispiel 2

Sikla Spannpratze SPA 5P

Anlage 4
Anwendungsbeispiele flr Trageranschllsse
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Beispiel 3
Sechskantschraube

Auflageplatte AU
Spannpratze SPA
. _ Zwischenplatte

/I'

Spannpratze SPA
Auflageplatte AU

Scheibe

i

Sechskantmutter

Beispiel 4

Sikla Spannpratze SPA 5P

Anlage 5
Anwendungsbeispiele flr Tragerkreuzungen

Z57276.17 1.14.4-116/17



